Заключение

В данной работе рассмотрены такие органические соединения как синтетические полимерные материалы или полимеры. Была подробно описана история их получения. Была обоснована актуальность полимеров в современное время. Был подробно затронут вопрос об их строении. Была рассмотрена связь физических свойств полимеров с их строением. Был описан механизм деформаций полимера, а именно раскручивание цепных молекул полимера с переходом их из более свернутого в менее вероятное вытянутое состояние. Была подробно затронута классификация синтетических полимерных материалов. К каждому классу полимеров были приведены примеры. Кроме этого, была рассмотрена способность полимеров к пластическому течению. Были рассмотрены способы изменения механических свойств полимера. Также изучив подробно полимеры, я обосновала актуальность используемого мной полимера полиимида в опытах. 

Кроме этого, в научном исследовании была обоснована актуальность параграфа о дефектах и их положительной роли. Была обоснована причина возникновения дефектов в кристалле. Была рассмотрена классификация дефектов в кристаллах. Была затронута каждая группа классификации, а также приведены примеры к каждой из них. Были рассмотрены причины нарушения расположения частиц в реально кристалле. В данной работе была подробно рассмотрена роль дефектов. Было сказано, что дефекты способны оказывать влияние на механические, оптические и электрические свойства тел.

В данной работе были подробно рассмотрена деформация и ее виды. Были рассмотрены причины того, от чего зависит деформация. Также были приведены примеры деформаций на практике. Было сказано, что качественно деформацию сжатия и растяжения можно охарактеризовать величиной абсолютного удлинения. Был затронут вопрос об относительном удлинении, величине механического напряжения, коэффициенте упругости, модуль Юнга. Были рассмотрены пластическая и упругая деформация, даны определения. Было рассмотрено графическое изображение зависимости относительного удлинения образца от величины приложенного к нему напряжения. На диаграмме были подробно рассмотрены участки, на которых деформация ведет себя по-разному. 

В этом научном исследовании была рассмотрена прочность материала, зависимость запаса прочности от свойств материала. Было сказано, от чего зависит прочность. Был рассмотрен вопрос о том, как получить материал с высокой прочностью на разрыв и сдвиг. Была проиллюстрирована зависимость предела прочности от числа дефектов в единице объема кристалла на графике. 

В конце теоретической части был затронут раздел физики оптика. Была подробно рассмотрена история того, как ученые проводили исследования дл того, чтобы определить природу света. Было описано, откуда пошел термин «поляризованный свет». Была объяснена поляризация световых волн с точки зрения электромагнитной теории. Было рассмотрено явление поляризации света при помощи двух кристаллов.

В экспериментальной части научного исследования была достигнута цель главная цель, которую я ставила перед собой в начале учебного года. Я изучила влияние различных видов дефектов: отверстий и трещин на механические свойства полиимидной пленки: прочность и разрывную деформацию. Эта цель была достигнута путем выполнения следующих задач: 
в ходе работы в режиме одноосного растяжения при постоянной скорости я определила точки разрыва, деформацию и механическое напряжение, которое способны выдерживать контрольные образцы полиимидной пленки и образцы с дефектами. Также я  построила графики зависимости напряжения от деформации (удлинения) для каждого из образцов, используя определенные числовые значения, полученные при проведении опытов. Кроме этого, я поняла расположение полей напряжений вокруг дефектов (отверстие, трещина) с повышением напряжения на полиимидных пленках
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Приложение

� В приложение помещены диаграммы растяжения для всех девяти образцов полиимидной пленки, которые построила растяжная машина при деформации образцов
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