ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ АЛКАДИЕНОВ. КАУЧУК.
Цели.

Знать: области применения алкадиенов и их производных;

состав и строение натурального каучука;
способ получения резины;

способы получения алкадиенов в промышленности и лаборатории.

Уметь: записывать уравнения реакций получения алкадиенов из алканов, дигалогеналканов, спиртов.
? Входной контроль.

Напишите сокращённые структурные формулы геометрических изомеров пентадиена – 1,3.

Свойства, состав, строение и применение природного каучука.

Прослушайте сообщение об истории открытия натурального каучука. Прочитайте в учебнике о каучуке с.114 – 116. (Можно ознакомиться с материалом о каучуке, прочитав учебник Нифантьева Э.Е. с.68 –71). Ответьте на вопросы:
1)   Что такое каучук?

2) Какими особенностями строения объясняется эластичность каучука?

3) Как опытным путём доказать, что каучук является непредельным углеводородом?

4) В чём суть процесса вулканизации каучука?

5) Почему резина прочнее каучука и нерастворима в органических растворителях?

6) В чём различие между строением резины и эбонита? Покажите это при помощи схематического рисунка.

☺ Проверьте правильность ваших ответов у учителя.
Лабораторный опыт «Получение каучука из листьев фикуса».

Цель: собрать сок из фикуса, выделить из него каучук в виде хлопьев, доказать ненасыщенность и эластичность выделенного материала.
Оборудование, реактивы и материалы: 2 пробирки, нож (скальпель), предметное стекло, спиртовка, тигельные щипцы, стеклянная палочка; раствор перманганата калия (розовый), этанол, сульфат кальция (крист.) или сульфат аммония (крист.), дистиллированная вода, бромная вода, растворители бензин, толуол; фикус.
Опыт 1. Сок из листьев фикуса соберите в пробирку, добавьте немного дистиллированной воды и 0,5 г кристаллического сульфата кальция или сульфата аммония. После размешивания смеси и добавления к ней этанола на поверхности раствора образуются хлопья каучука. Для сбора каучука используйте стеклянную палочку, с помощью которой перенесите хлопья в пробирку с небольшим количеством растворителя. Что наблюдаете?
Опыт 2. Раствор каучука разделите на две части. Добавьте к одной из них бромную воду или раствор перманганата калия. Что наблюдаете?
Другую часть раствора каучука осторожно выпарьте на предметном стекле. После удаления растворителя на стекле останется плёнка каучука. Попробуйте её слегка растянуть.

Ответьте на вопросы:
1. Что представляет собой сок фикуса?

2. Растворяется ли выделенное из сока фикуса вещество в растворителе?

3. Каково отношение выделенного из сока вещества к раствору перманганата калия и бромной воде? Что это доказывает?

4. Эластична ли плёнка, полученная в опыте 2?

5. К какому классу соединений можно отнести вещество, выделенное из сока фикуса?

Получение алкадиенов.
Прочитайте в учебнике на с.110 – 112 о способах получения алкадиенов. Выполните следующие задания.
Индивидуальная работа.

Программа А.

1) Напишите уравнение реакции дегидрирования пентана с образованием пентадиена -1,3. Укажите условия протекания реакции.

2) Напишите уравнения реакции получения пентадиена – 1,3 из соответствующего дигалогенпроизводного алкана. Укажите условия протекания данной реакции.

3) В 1892 г. французский исследователь Ф. Кутюрье получил диеновый углеводород из пинакона, формула которого: 
         НО     ОН                                Предложите уравнение осуществлённой реакции, катализатор
            │     │                                процесса, назовите полученный продукт по международной
СН3 ─ С ─ С ─ СН3                     номенклатуре.
            │    │

       Н3С     СН3
Программа В.

Работа в группе.

1) Напишите уравнения химических реакций получения изопренового каучука из метана. Укажите условия, при которых протекают реакции. Назовите типы химических реакций.

2) Какой объём этилового спирта, массовая доля воды в котором составляет 4% (ρ =0,80 г/мл), потребуется для получения 97,2 г бутадиена - 1,3 по методу Лебедева, если массовая доля выхода продукта реакции составляет 90%?
3) Какая реакция используется при получении синтетических каучуков? Напишите уравнение реакции получения хлоропренового каучука. Укажите: условия протекания химической реакции, мономер, полимер, элементарное (структурное) звено, степень полимеризации.

Обратитесь к целям, которые поставлены перед вами на данном уроке, и оцените, насколько вы смогли их достичь.

Д/з §14, с.110 – 112, 114 – 116, конспект урока.

Решите задачу:

сколько моль брома может присоединить 22,4 л смеси этилена и бутадиена – 1,3, если известно, что она содержит 75% этилена по объёму?
